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Izolace podlah ;stropu

Pénovy polystyren pro tepelnou izolaci
Rigifloor pro krocejovy utlum

é: Rigips




O spolecnosti

Rigips, s.r.o. je clenem koncernu
Saint-Gobain, ktery jakozto svétovy
vyrobce a distributor zpracovava suro-
vinu (sklo, keramiku, plasty, litinu atd.)
na moderni produkty kazdodenniho
Zivota a vyviji materialy budoucnosti.

Pocatky Saint-Gobainu spadaji do
Francie 17. stoleti, ptldruhého stoleti
nato prekracuje Saint-Gobain hranice
Francie a dnes jiz plsobi ve vice nez
50 zemich svéta, kde sdruzuje na
1200 spolec¢nostia zaméstnava vice
nez 200 000 lidi 70 narodnosti.

Saint-Gobain, evropsky a svétovy
lidr ve vSech svych obchodnich
odveétvich, patfi do prvni stovky
svétovych prdmyslovych korporaci.

AT
SAINT-GOBAIN

Svétova jednicka v sadrokartonu
a sadrovych omitkach

Svétova jednicka v izolacnich
materialech

Evropska jednicka v distribuci
stavebnich materiald

V Ceské republice m3 spole¢nost
Rigips jiz patnactiletou tradici.

Ve svych tfech vyrobnich zavodech
o v Ceském Brodé a Ceské Skalici
(p€novy polystyren)
e v Hornich Pocaplech na Mélnicku
(sadrokartonové desky)
vyrabi produkty nejvyssi svétoveé kvality
srovnatelné s prednimi evropskymi
vyrobci a splfiuje nové normy zavadéné
v EU. Diky své prislusnosti ke koncernu
Saint-Gobain, ktery ro¢né vyclenuje
na 345 mil. eur na vyzkum a vyvoj,
vyuziva spolecnost Rigips know-how
z celého sveta, a je tedy Spickove
pfipravena vyjit vstfic pfanim
a pozadavkdm svych zakaznikd.

Zakladni vlastnosti vyrobku

Pénovy polystyren patfi mezi nejpouzivangjsi tepelné izolacni materialy.
Dlouhodobé Uspésné pouzivani tepelnych izolaci z p€nového polystyrenu na celém
svété prokazalo, Ze vyborné vlastnosti EPS je mozno vyhodné vyuZit v celé fadé
stavebnich konstrukci, nejéastéji pro tepelné izolace stfech, fasad, podlah i stropd.
V textu je pouzito znaceni EPS dle nové CSN EN 13 163.

Vyborné tepelné izolacni vlastnosti

Pénovy polystyren vyborné tepelné izoluje. Vyznacuje se
velmi nizkym soucinitelem tepelné vodivosti, coz je dano
jeho bunécnou strukturou skladajici se z mnoha uzavfenych
bunék tvaru mnohosténu obsahujicich vzduch. Moderni
technologie posunuji hodnoty soucinitele tepelné vodivosti
na novou Uroven — napf. Ap=0,031 W/m™.K* pro NeoFloor 031.

Zdravotni nezavadnost
EPS je v soucasnosti jedinym rozsahle pouzivanym tepelné
izolacnim materialem, na ktery nemusi byt vydavan bezpec-
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nostni list, nebot pfi vyrobé ani uziti nevytvafi zdravotni riziko.

Minimalni hmotnost

se pfiznivé projevuje mnoha zpdsoby:

e minimalni zatizeni nosné konstrukce u novostaveb

e minimalni pfitizeni konstrukci u rekonstrukci budov

« nizké naklady na transport od vyrobce a nasledné na stavbé
« efektivni, fyzicky nenarocna a prijemna aplikace
Hmotnost tepelné izolace nabyva na vyznamu, nebot kvalitni
tepelné izolacni vrstvy dle nové CSN 73 0540 dosahuji stale
vétsich tlousték, na fasadach bézné 80 — 200 mm,

v podlahdch 60 — 180 mm (viz tabulka 3).
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Chemické vlastnosti

Pénovy polystyren Ize kombinovat témeér se vsemi béznymi
stavebnimi materialy, jako je sadra, cement, beton nebo
asfalt. Vyrobky z pénového polystyrenu nejsou odolné vici
organickym rozpoustéd|dm.

Velmi nizkou nasakavost ocenime napfiklad pFi:

o aplikaci tepelnych izolaci pfi zhorSenych klimatickych
podminkach

o piipadném zateceni do konstrukce

e zvysené kondenzaci v konstrukci

e nespravné provedenych detailech (napojeni na okna atd.)

Cenova vyhodnost

EPS Rigips i pfi vynikajicich vlastnostech zGstava cenové
vyhodny. Je to zplsobeno predevsim nizkou energetickou
narocnosti pfi vyrobé a pouzivanim modernich technologii.
Cenové vyhodnymi zGstavaji i zakazkové systémy.

max. 80°C
95U
|

Teplotni stabilita

Pénovy polystyren EPS je uren pro trvalé aplikace s teplotami
do 80 °C. Tato odolnost vyhovuje viem narokdm béznych
stavebnich konstrukci (stfechy, fasady,..).



z pénového polystyrenu (EPS) Rigips
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Vysoka pevnost v tlaku, tahu i ohybu

Viysokd pevnost EPS v tlaku umoznuje pouzivat EPS Rigips také pro primyslové podlahy, terasy plochych
stfech a dalsi vysoce zatiZzené konstrukce. Desky z EPS Rigips béZné vykazuji pevnosti v tlaku vétsi nez
70 kPa pfi 10% lin. deformaci. ZatiZitelnost EPS Rigips je také velmi vysoka. Pfehled pevnosti v tlaku

a trvalé zatiZitelnosti EPS materialC Rigips je uveden v tabulce 1. Viynikajici mechanické vlastnosti EPS
Rigips dovoluji bez zvlastni Upravy béZné navrhovat i velmi tcinné tepelné izolace v tloustkach 200 mm.

Biologické vlastnosti

Pénovy polystyren nevytvari zivnou pddu pro mikroorganismy, nehnije, neplesnivi ani netrouchnivi,
neskodi mu ani pddni bakterie. Jemna bunécna struktura nevytvafi pfirozenou zdbranu proti hlodavclim
a hmyzu, ktefi nechranény polystyren pfilezitostné poskozuji, ackoliv je EPS pro né nestravitelny. Vhodnou
zabranu tvofi napf. omitky a dali obvyklé zabudovani polystyrenu mezi jiné stavebni materialy.

Ochrana proti hluku

Pro konstrukce s vysokymi pozadavky na ttlum hluku byl vyvinut tzv. elastifikovany pénovy polystyren
s velmi nizkou dynamickou tuhosti. Pri zvySenych poZadavcich na utlum hluku u stén se aplikuji elasti-
fikované desky Silence dB Plus. Elastifikovany polystyren EPS Rigifloor v konstrukci tézké plovouci podlahy
dokaze zajistit snizeni hladiny kroéejového zvuku o vynikajicich 30 — 35 dB (viz tabulka 8).
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Pozarni bezpecnost

V posledni dobé byla velkd pozornost vénovana otazce pozarni bezpecnosti konstrukci s EPS.

Oproti dfive dodavanym materidlim (stupen hoflavosti C2 nebo C3) se dnes ve stavebnictvi pouzivaji
pouze samozhasivé materialy s tfidou reakce na ohen E.

EPS, stejné jako fada jinych vynikajicich material organického plivodu (napf. dievo, asfalty), neodolava
dlouhodobému plisobeni ohné. Proto je tento material vzdy zabudovavan do konstrukce pod ochrannou
vrstvu (omitky, sadrokarton,...). Celkova pozarni odolnost konstrukce je tak vZdy stanovovana na celé
konstrukci véetné vsech krycich vrstev a povrchovych tprav. Tyto pozadavky jsou zakotveny také v nové
evropské pozarni normé CSN EN 13 501-1 ,Klasifikace stavebnich vyrobk a konstrukci staveb — Cast 1:
Klasifikace podle vysledkt zkousek reakce na ohen*.

Moderni skladby konstrukci s EPS umoznuji pouziti také v pozarné exponovanych mistech

(napf. v pozérné nebezpecnych prostorech).

A

Jednoducha recyklovatelnost — priklady:

e polystyrenbetony

e zahradni substraty

o tepelné izolacni zasypy

e zpétna recyklace do vyrobku

o termicka recyklace

EPS je dobrym pfikladem efektivniho a zaroveri ekologického vyuziti pfirodnich zdroju.

Odolnost proti starnuti

EPS vynalezl Fritz Stastny (BASF) v roce 1949. Padesat let mnohostranného a dlouhodobého pouzivani
pénového polystyrenu prokazalo, Ze pfi spravné aplikaci zGstavaji jeho vlastnosti nezménény. EPS neni
dlouhodobé odolny proti UV zafeni. Protoze se vSak nikdy neuziva bez krycich vrstev, je toto plsobeni
bezvyznamné.
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Primérena paropropustnost EPS

je zfejma z nasledujiciho porovnani faktoru dif. odporu p:

e bézné zdivo—p = cca 10

e EPS Rigips —u = cca 30

e mékké drevo —p = cca 150

e pénové sklo—pu =cca 70 000

Uvedené hodnoty ukazuji, Ze EPS patfi ke stfedné propustnym materialim z hlediska propustnosti
pro vodni paru, coz je vyhodné zejména u nevétranych konstrukei (stfechy, fasady apod.).



Vyrobky z pénového polystyrenu
Rigips pro podlahy a stropy
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Deskové EPS produkty pro podlahy Rigips se déli podle: enovy . d nglpﬁ
o funkce (tepelna a zvukova izolace) ol s!!-rf-;,ﬁi-ﬁé []
e pevnosti v tlaku a trvalé zatiZitelnosti a;'v_ﬁﬁb eh

Tabulka 1: Pouziti, pevnost v tlaku a trvala zatiZitelnost EPS Rigips pro podlahy a stropy

Material Pouziti z hlediska funkce | Poutitizhlediska zatieni | Pevnostvtlaku* | Trvala zatizitelnost
.. Tepelné a zvukové izolace Podlahy s uzitnym zatizenim
il plovoucich podlah** (krocejovy hluk) max. 4,0 kN/m?
- Tepelné a zvukové izolace Podlahy s uZitnym zatizenim
Rigifloor 5000 plovoucich podlah** (krocejovy hluk) max. 5,0 kN/m?
EPS 50 Z Tepelné izolace Vypliové izolace
EPS70Z Tepelné izolace '3°d'ah¥, bez vyz’tlan’mych min. 70 kPa max. 1200 kg/m?
pozadavkii na zatizeni tlakem
EPS100S Tepelné izolace Podlahy s béznym zatizenim min. 100 kPa max. 2 000 kg/m?
EPS150S Tepelné izolace Pod!ahy > vyfokym zatizenim 150 kPa max. 3 000 kg/m?
(préimyslové podlahy apod.)
EPS 200 S Tepelné izolace Pod[ahy ¥ vyfokym zatizenim min. 200 kPa max. 3 600 kg/m?
(prdmyslové podlahy apod.)
NeoFloor Nejvykonngjsi tepelné izolace . Podlal]y g be‘zvnyr:n min. 150 kPa max. 3 000 kg/m?
i vysokym zatizenim
EPS70 F o q a 5 . vo oL o . 2
Fasadni Kontaktni zateplovaci systémy strop(ii ~ Systémy s béznymi pozadavky min. 70 kPa max. 1200 kg/m

*

pevnosti v tlaku se rozumi napétiv tlaku pfi 10% linedrni deformaci
neni vhodné pro systém suchych podlah Rigidur a Rigiplan

Ee3

NOVINKA: NeoFloor 031 pro profesionalni izolaci podlahy

Sedy polystyren NeoFloor 031 je urcen piedevsim pro profe-  Zaroven se novy material NeoFloor za¢ing pouzivat tam,
sionalni zatepleni podlahovych konstrukci a dalsi aplikace kde je tfeba dosahnout maximalniizolace pfi mini-
s nejvyssimi naroky na izolacni malni tloustce, napf. pfiizolovani pfepravnich
ucinnost a vysokou kontejnerd, stavebnich detaill (napfiklad
pevnost v tlaku. tepelné izolace lodzii nad vytapénymi
Novinkou u tohoto prostory a jiné tepelné mosty), technolo-
vyrobku je vyrazné gickych zafizeni apod.

lepsi tepelna izolace, Znamena to vsude tam, kde neni dostatek
zejména v oblasti mista pro izolace tradicni. Tento produkt
salavé slozky tepla takeé casto nahrazuje financné narocné
(radiace). PUR izolace. Na rozdil od PUR izolaci se pfi
Desky materialu vyrobé izolace NeoFloor nepouzivaji FCKW
NeoFloor obsahuji ve ani HFCKW slouceniny (znamé jako freony),
své struktufe mikrocas- tudiz je také izolace NeoFloor vyrazné setrngjsi
tice grafitu, které podobné k Zivotnimu prostredi.

jako napf. u pénového skla

odrazeji teplo zpét k jeho zdroji a zlepsuji tak podstatné
nejdllezitéjsi viastnost —tepelnou izolaci. Hodnota soucini-
tele tepelné vodivosti je dokonce lepsi nez u extrudovaného
polystyrenu.

Mezi nejcastéjsi aplikace materialu NeoFloor patfi objekty

s vysokymi poZadavky na tepelnou ochranu (Ucinnost izolace),
tj. nizkoenergetické a pasivni domy.
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Tabulka 2: Zakladni tepelné technické vlastnosti

NeoFloor 031
Charakteristicky soucinitel tepelné vodivosti ' M10£0,029 W/m K
Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti Ap=0,031 W/m.K’

Pevnost v tlaku (pfi 10% linedrni deformaci) 2150 kPa

7 protokol ¢. 050-014531




Vyznam tepelnych izolaci -
neustale roste

—
V ramci celosvétového zvySovani cen energii se stale vétsi pozornost
obraci na snizovani jejich spotfeby. Jednou z nejefektivnéjsich cest je
pouziti uc¢innych tepelnych izolaci. Bylo prokazano, Ze kvalitni tepelnou
izolaci budov je mozno snizit spotfebu energie na vytapéni az o 60 %,
u nizkoenergetickych domu az o 90 % oproti stavajici vystavbé. Pfitom
ekonomicka navratnost investic se pohybuje od nékolika mésicl do nékolika let.
V novych evropskych normach a dalSich predpisech se tak setkavame s acinnymi
tepelnymiizolacemi ve vyrazné zvysenych tloustkach (bézné 100 - 250 mm).
Optimalnim feSenim je vytvofeni souvislé tepelné izolacni obalky budovy bez tepelnych
mostd. Tento pozadavek se tyka nejenom stfechy a stén, ale samoziejmé také podlahy
ovliviiuje nerusené soukromi uzivateld. Pozadavky na zvukovou izolaci podlah a stropd v budovéch jsou uvedeny v tabulce 4.
Diky vybornym vlastnostem a nizkym pofizovacim nakladiim je pénovy polystyren materialem, bez néhoz v soucasnosti
neni mozné energeticky hospodarné a cenové dostupné stavéni.

ENERGETICKY STITEK Energetické stitky pro budovy
— m‘,smmé::BA"KY BUDovY e Také budovy, stejné jako dnes lednicky, pracky a dalsi
e e T elektrické spotfebice, budou od roku 2009 oznaceny
O v ispona energetickym Stitkem.
- Tak se konecné zakaznik dozvi, jak Uspornou budovu nebo byt
R za své penize dostava a nebude kupovat ,zajice v pytli“
Budovy projektované na minimalni pozadavky platné
CSN 73 0540 budou zafazeny do kategorie C.
Pro Usporn€jsi budovy v kategorii A, nebo B bude nutno
* D Obr. 1: pouzit kvalitnéjsi tepelné-izolacni obalku. Energeticky Stitek
E— G podielan bude hrat zasadni roli nap¥. pfi zadavani projektt, koupi

Prumémy soutinitel prostupu tepla obalky budovy M M Energetického Stitku d iednavani nai . <ni bud td
U ve W K) Yo =il A 7 omu, sjednavani hajmu, ocenovani budov atd.

Kiasifikatni ukazalolo Cl a jim odpovidajici hodnoly Uy, proAN = e obdlky bUdOVX »5) J ’

c [ 030 [ o0 | 075 [ 100 | 150 | 200 | 250 ktery vyjadriuje

w | [ T [ [ 1 nejvyznamnéjsi
Platnost stitku do Datum ~ 3

. - polozku v celkovém
Stitek vypracoval Jméno a pfijmeni )
Kasitkace hodnoceni budovy.

Tabulka 3: Normové hodnoty soucinitele prostupu tepla Uy ,, a dimenzovani EPS s A, = 0,038 W/(m.K) pro podlahy
a stropy budov s prevazujici navrhovou vnitini teplotou 8, = 20 °C, bez zapocteni vlivu tepelnych mosti (AU=0)*

prostupu

tepla i izolace
: i : d

[mm]

PodI{aha z? stgna prilehla szve,mme 0,60 150 60 0,40 233 90

(vzdalend min. 1 m od vnéjsiho vzduchu)

Podlaha a sténa prilehla k zeminé

(do vzdalenosti 1 m od vnéjsiho vzduchu) 038 2,46 100 0,25 383 150

Podlaha a sténa s vytapenim 0,30 3,16 120 0,20 4,83 180

Strop pod nevytapénou plidou 0,30 3,16 120 0,20 4,83 180
* plati pro konstrukce tézké — nad 100 kg/m?; pro lehké konstrukce jsou poZadavky prisnéjsi Pozn.

Pro nizkoenergetické domy se doporucuje

v < 2. navrhovat konstrukce s tepelnym odporem
D0p|l'l kova tepelna izolace rovnym minimdlné dvojndsobku, pro pasivni

Pro spInéni pozadavk{ na tepelnou izolaci podlah dle CSN 73 0540 (viz tabulka 3) domy trojndsobku pozadovanych normovych
je nutno kromé stropG mezi vytapénymi mistnostmi témér vzdy aplikovat hodnot.

doplnkovou tepelné izolacni vrstvu. Tato se nejcastéji provadi z materialu EPS 100 Z.

Celkova tepelna izolace bude souctem izolacniho ucinku EPS Rigifloor a EPS 100 Z.

Pozn.: U navrhu tloustky tepelné izolace c¢asto dochazi k chybam, nebot napf.

u podlahy s podlahovym topenim je tfeba aplikovat Gcinnou tepelnou izolaci

v tloustce min. 120 mm (lépe 180 mm). K dalsim ¢astym chybam dochazi v detailu
napojeni podlahy a stény na zaklad a terén. Reseni tohoto detailu je uvedeno na
nasledujicich vyobrazenich.
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Tepelny most

Spravné

cca 800 mm
—

Chybné

Tepelny
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Spravné
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Detaily napojeni podlahy a stény
na zdkad a terén pro jednovrstvé
a zateplené vrstvené stény
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Pozadavky na zvukovou

Zvukova izolace je dlleZitou metodou stavebni akustiky v boji proti Sifeni hluku.
Tato metoda vyuZziva pfi snizovani hluku vlastnost konstrukce, ktera se nazyva
neprlzvucnost. Nepriizvuénost konstrukee je jeji schopnost propoustét zvuk

v zeslabené mife do chranéného prostoru.

Dle zplisobu pfenosu zvuku rozlisujeme nepriizvuénost:

1) vzduchovou — akustickd energie se Sifi ze vzduchu pres konstrukci opét do
vzduchu

2) kroéejovou — akusticka energie je vyzafovana z konstrukce, ktera byla uvedena
do ohybového vinéni vlivem impulst (krokl, padu predmétl apod.)

e Vzduchova nepriizvuénost
Ukazatelem vzduchové neprlizvucnosti konstrukce je neprdizvucnost R, dfive
nazyvana stupen vzduchové neprdzvucnosti.

Siteni zvuku
vzduchem

Siteni zvuku
vedlejsimi
cestami

® ) @

e Krocejova nepriizvuénost Pochlzné konstrukce (podlahy, stropy,
stfechy, resp. podhledy) maji chranény
prostor izolovat jak proti hluku Sifenému
vzduchem, tak proti hluku zpGsobenému
mechanickymi impulsy (chlzi, padem,
posunem apod.). Tyto impulsy vybuzuji
v konstrukci ohybové viny, které ji
uvadéji do difuzniho chvéni,

a konstrukce tak vyzafuje do vzduchu
chranéného prostoru tzv. krocejovy
hluk. K hodnoceni krocejové nepri-
zvucnosti konstrukce je zavedena
normalizovana hladina krocejového
zvuku Lp,.

5 kladiv po 0,5 kg
10 dderdl/sec

MEéfFi se urovén

Ln (dB)

Siteni zvuku kmitdnim



izolaci podlah a stropu v budovach

Zvukoizolacni oblast

Nepridzvucnost R a normalizovana hladina krocejového
zvuku Ln jsou veliciny kmitocCtoveé zavislé. Méfenia hodnoceni
téchto velicin se provadi dle CSN EN ISO ve zvukoizolaéni
kmitoctové oblasti v kmitoctovych pasmech od stfedniho
kmitoctu 100 Hz az do 3 150 Hz, které maji na akustickou
pohodu rozhodujici vliv.

Pozn.: Zvukoizolacni vlastnosti konstrukci zabudovanych
ve stavebnich objektech jsou méné pfiznivé nez vlastnosti
stejnych konstrukci zjisténych v akustické laboratofi. Z toho
ddvodu je nutné rozliSovat a oznadit zjisténé hodnoty jako
(laboratorni) neprizvucnost R (dB), resp. Ln (dB) nebo
stavebni neprlizvucnost R'(dB), resp. L',,. Pfislusné veliciny
oznacené carkou (napf. L',) znaci hodnoty pfenosu akustické
energie se zapoctenim vedlejsich cest.

Jako kritérium pro hodnoceni hluku v budovach byla do
praxe zavedena jednociselna veli¢ina vazena stavebni
nepriizvucnost R',, (dB) pro vzduchovou neprlzvucnost.
Pro krocejovou neprlzvucnost je touto velicinou vazena
normalizovana hladina (akustického tlaku) krocejového
zvuku L', \, (dB). Tyto jednociselné hodnoty jsou definovany
soufadnici posunuté smérné (vazené) kfivky pfi kmitoctu
500 Hz.

Minimalni poZzadované hodnoty vzduchové nepriizvuénosti
a maximalni poZzadované hodnoty vazené normalizované
hladiny kroéejového zvuku stanovuje CSN 73 0532/2000
»Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a souvisejici
akustické vlastnosti stavebnich vyrobkt — Pozadavky“

a jsou uvedeny v tabulce 4.

Tabulka 4: Pozadavky na zvukovou izolaci stropii v budovach dle CSN 73 0532/2000

Chranény prostor (pfijimaci)

Polozka Hluény prostor (vysilaci)

Pozadavky na zvukovou
izolaci stropu

RIw,[)nTw [d B] i

L'nw [dB]

A Bytové domy (kromé rodinnych domti) — jedna obytna mistnost vice

pokojového bytu

i Vsechny ostatni mistnosti téhoz bytu pokud nejsou funkéni soucasti chranéného prostoru

B. Bytove domy - Byt

Véechny mistnosti druhych bytd

Verejné nepouzivané prostory domu (napf. pady)
Prlichody, podchody
Prljezdy, podjezdy, garaze

0 N o b~ ow

Provozovny s hlukem La max £ 85 dB s provozem i po 22.00 h

Provozovny s hlukem 85 dB < Ly max £ 95 dB s provozem i po

Verejné pouzivané prostory domu (schodisté, vestibuly, chodby, terasy)

Provozovny s hlukem La max < 85 dB s provozem nejvyse do 22.00 h

52 58

47 63

52 53

57 48

57 53

62 48
22.00h

C. Radové rodinné domy a dvojdomy — Byt

i Mistnostiv sousednim domé

D. Hotely a ubytovaci zafizeni

— Loznicovy prostor, pokoje hostii

11 Pokoje jinych host(i 52 58
12 Vefejné pouzivané prostory (chodby, schodisté) 52 58
13 Restaurace, spolecenské prostory a sluzby s provozem do 22.00 h 57 53
14 Restarace s provozem i po 22.00 h (La max < 85 dB) 62 48

E. Nemocn

ice, sanatoria apod. — Lizkové pokoje, vysetfovny, operacni saly, pokoje lékafi

LGzkové pokoje, vysetfovny apod.

Prostory vedlejsi a pomocné (chodby, schodisté apod.)

Hlucné prostory (kuchyné, technicka zafizeni) Ly max < 85 dB

F. Skoly a pod. —Vyukové prostory

Vyukové prostory
19
20

Verejné uzivané prostory, chodby, schodisté

Hlucné prostory (télocvicny, dilny, jidelny) La max < 85 dB

Velmi hluéné prostory (hudebni ucebny, dilny) La max < 85 dB

52
55

63
48

G. Kancelare a pracovny

Kancelafe a pracovny

23 Pracovny se zvysenymi naroky na ochranu pred hlukem

52 63

~



Plovouci podlahy

v Vv » ’
Stoupajici naroky na akustickou pohodu Tez ke plOVOUCl pOd Ia hy
v interiérech si vynucuji pouzivani

vysoce Ucinnych konstrukci — plovoucich se I d Stifi kova nym E PS Rigifl oor

podlah. Plovouci podlaha je vlastné

roznaseci mechanicky tuha deska, 1) Néilapné vrstva

ktera je ulozena na materialu s nizkou N&slapnou vrstvu tézkych plovoucich podlah mohou tvofit nejriznéjsi materialy.
dynamickou tuhosti. Tuha deska musi Nejcastéji se pouzivaji dlazby, koberce, materialy na bazi dfeva, povlakové krytiny,
byt akusticky (pruzné) oddélena téz laminaty apod.

od vsech dalsich pevnych konstrukci

(stény, trubky topeni apod.), které by 2) Roznaseci deska

jinak tvorily akustické mosty Pouziva se nejcastéji monoliticka Zelezobetonova deska, Casto téz lity anhydrit.
avyznamne snizovaly akusticky Gcinek.  Vlastni ndvrh desky musi zohlednit zakladni vstupni udaje, kterymi jsou velikost
Pro Ucinnou akustiku, stejné jako zatizeni a tuhost podkladni izolace. Ze statického hlediska se jedna o plsobeni
ucinnou tepelnou izolaci, je velmi tenké Kirchhoffovy izotropni desky na pruzném Winkler-Pasternakoveé podkladé.
dadlezité spravné reseni viech Konkrétné pro elastifikovany polystyren Rigifloor a normové uzitné zatizeni na
podstatnych detail{. vyrovnavacim potéru max. 4 kN/m? se zpravidla pouziva zelezobetonové deska

tl. 50 mm, beton B20, vyztuzena siti W4 s oky 150/150 mm.
Dle hmotnosti roznaseci desky

rozdélujeme plovouci podlahy na 3) Separacni folie

tézké a lehké. Hlavnim UGcelem separacni folie je zajistit, aby se mokra smés betonu nebo
anhydritu nedostala do mezer mezi podkladni EPS desky a po zatvrdnuti

U tézkych plovoucich podlah tvori nevytvorila tepelné a akustické mosty. Zaroven je diilezité uchovani zamésové

roznaseci desku nejcastéji vyztuzeny vody pro tvrdnuti roznaseci betonové desky.

beton nebo lity anhydrit. Pro tyto
podlahy jsou charakteristické vysoké
hodnoty vzduchové i krocejové
nepruzvucnosti.

Tabulka 5: Orientacni hodnoty zlepseni krocejové nepriizvuénosti stropt
pomoci plovoucich podlah s EPS Rigifloor 4000

Tézka plovouci podlaha Lehka plovouci podlaha

Lehké plovouci podlahy jsou provadény Masivni strop ! 30-35dB | 17-25dB
suchou montovanou technologii. S !
. . o Drevény strop 10-20dB i 5-12dB
Roznaseci desku tvofi: i i
o sadrovlaknité desky
(systém Rigidur)
o« sadrokartonové desky
(systém Rigiplan)
e cementotriskové desky

O lehkych plovoucich podlahach
Rigips (Rigidur a Rigiplan)
podrobnéji pojednava kniha
Montazni pfirucka sadrokartonare.
K objednani na www.rigips.cz.
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| Skladba tézké plovouci podlahy
|

LEGENDA
1) Naslapna vrstva 6) Doplnkova tepelné izolacni vrstva
2) Roznaseci deska 7) Stropni konstrukce
3) Separacni vrstva 8) Sténa
4) Elastifikovany polystyren Rigifloor 9) Omitka
5) Dilatacni obvodovy pasek 10) Obvodova lista



Chybné

Spravné

4) Elastifikované desky Rigifloor pro krocejovy titlum

Rozhodujici vliv na akustickou tcinnost celé plovouci podlahy ma pruzna zvukove
a tepelné izolacni vrstva (izola¢ni podlozka). Pro plovouci podlahy byl vyvinut tzv.
elastifikovany polystyren Rigifloor. Patfi mezi nejkvalitnéjsi vyrobky pro tlumeni
zvuku pro podlahové konstrukce, protoZe se vyznacuje velmi nizkou dynamickou

&

tuhosti 10 — 30 MPa/m, a je zafazen dle CSN 73 0532 do |. kategorie.

Detail pripojeni plovouci podlahy na sténu

Tabulka 6: Dynamicka tuhost pfi zatizeni 2 kPa dle CSN 73 0532

Kategorie polozky Dyna[rl\I;l\lpc:;\ r::]l;host C hyb n é
I kategorie $'<30
Il kategorie 30<s'£200 —
Il kategorie 5'>200 i

Rigifloor 4000 je urcen pro tézké plovouci podlahy s uzitnym zatizenim ||
max. 4 kN/m? (400 kg/m?). Patfi sem prednaskové saly, skolni tfidy, knihovny,
obchodni domy, kancelafe, byty apod. Vyrabi se v tloustkach max. 40 mm

a po zatizeni vykazuje maximalni stlaceni 3 mm (CP3).

Rigifloor 5000 je urcen pro tézké plovouci podlahy s uZitnym zatizenim

max. 5 kN/m? (500 kg/m?). Patfi sem tribuny v¢. chodeb k nim, archivy, jevisté

divadel apod. Viyrabi se v tloustkach max. 40 mm a po zatizeni vykazuje maximalni

stlaceni 2 mm (CP2). Spravne

Tabulka 7: Zakladni tloustky a dynamické tuhosti elastifikovaného polystyrenu
Rigifloor 4000

Tloustka d, [mm]

Dynamicka tuhost s' [MPa/m] i <30 i <20 i <20
Tloustka d, [mm]

Dynamicka tuhost s' [MPa/m] i <15 i <10 i <10 | L

11 .

V ciselném oznaceni tloustky je uvedena téz hodnota maximdlniho stlaceni po zatiZeni.

5) Dilatacni ObVOdOVY pések Detail prostupu rozvodii plovouci podlahou
Pro spravnou funkci plovoucich podlah je nutno aplikovat po celém obvodu

dilatacni obvodovy pasek z pruzného materidlu. Tim se zabrani pfenosu krocejového

hluku z roznaseci desky do svislych konstrukci a zajisti dosazeni pozadovanych

akustickych parametrd podlahy. Zaroven je nutno roznaseci desku pruzné oddélit

od viech dalSich pevnych konstrukci (trubky, sloupy, konzoly apod.).



Tabulka 8: Vysledky vyhodnoceni kroéejové nepriizvuénosti a snizeni hladiny krocejového zvuku tézkych
plovoucich podlah s elastifikovanym polystyrenem Rigifloor podle CSN EN ISO 717-2

Vazena normalizovana Vazené snizeni hladiny

Méfena konstrukce hladina kroéejového zvuku L, ,,(C) kroéejového zvuku AL,

Tézka referencni stropni konstrukce bez podlahy 80 (-12) dB 0dB

Tézka referencni stropni konstrukce s betonovou
plovouci podlahou a izola¢ni podlozkou 48 (4) dB 31dB
Rigifloor 4000 tl. 20 mm

Tézka referencni stropni konstrukce s betonovou
plovouci podlahou a izola¢ni podlozkou 46 (0) dB 33dB
Rigifloor 4000 tl. 40 mm

Tézka referencni stropni konstrukce s betonovou
plovouci podlahou a izola¢ni podlozkou 42(4)dB 37dB
Rigifloor 4000 tl. 40 mm a podlahovinou PVC

Tézka referencni stropni konstrukce s betonovou
plovouci podlahou a izola¢ni podlozkou 41 (6) dB 38dB
Rigifloor 4000 tl. 40 mm a kobercem

Pozn.: Zkouseno akreditovanou zkusebni laboratori ¢. 1007.5 — Zkusebna akustiky — Centrum
stavebniho inZenyrstvi, a.s. Praha.

SNIZENI HLADINY KROCEJOVEHO ZVUKU PODLE ISO 140-8 SNIZENi HLADINY KROGEJOVEHO ZVUKU PODLE ISO 140-8
Méfeni snizeni pfenosu ého zvuku f v P Méfeni snizeni prenosu krocejového zvuku p. v i
Vyrobek: Betonova plovouci podiaha s izolaéni podiozkou RIGIFLOOR 40 mm Vjrobek: Betonova plovouci podlaha s podiozkou RIGIFLOOR 40 mm a podiahovinou PVC
Popis vzorku:  Podlaha byla instalovana na té2kém referenénim stropu, podie ISO 140-8. Popis vzorku:  Podlaha byla instalovéana na tékém referenénim stropu, podie ISO 140-8.
Rozmér a slozeni podiahy: &tyfi vzorky 600 mm x mm (komora ozmér a slozeni podiahy: &tyfi vzorky 600 mm x 600 mm (komora
é zeni Ctyfi vzorky 600 600 (ke K2) Rozmér a sloZeni Bty (k K2)
- betonové roznaseci deska 50 mm (115 kg/m2) - podlahovina FORBO NOVILON typ BELLA 2,4 mm (2,02 kg/m2)
- separaéni folie PE - betonové roznaseci deska 50 mm (115 kg/m2)
- elastifikovany polystyren RIGIFLOOR 40 mm (0,45 kg/m2) - separaéni folie PE
- 7B referenéni strop 120 mm (290 kg/m2) - elastifikovany polystyren RIGIFLOOR 40 mm (0,45 kg/m2)
- 7B referenéni strop 120 mm (290 kg/m2)
Podlahovina prilepena lepidiem THOMSIT UK 4000.
Vjrobce a obj . RIGIPSas. - 96, Praha 10 Vjrobce a objednatel:  RIGIPS a.s. - Poernicka 96, Praha 10
Zkugebni mistnosti: K2->Kd Zkugebni mistnosti: K2->Ka
Zkusebni plocha: 10.0 m2 Zkusebn plocha: 10.0 m2
Plosna hmotnost: 290+115 kg/m2 . Plo$na hmotnost 290+115+2 kg/m2
Teplota vzduchu: 145°C i< Kmitogtowy rozsah smérné kiivky (SO 7172) >/ Teplota vzduchu 145°C < Kmitogtovy rozsah smémé kiivky (IS0 717-2) >
Relativni vihkost: 54.% 60 Relativni vinkost 54 % 70
jem pfij. mis : 2 Objem pfij. mistnosti: ~ 80.25 m3
Objem pfij. mistnosti 80.25 m3 a8 pi a8l
- 601+ .
Kmit. Lno ab 50 - Kmit. Lno al
Hz | dB | dB » Hz | daB | B 5
50 | e | < 50 - . <
63 | - | 2 63 | — | — 2 sof+ <
S S
oo [ o5 s : Vo oo [ e S
100 [ 696 | 105 2 2
125 | 68.1 | 155 9 125 | 681 | 162 ¢ 4o
160 | 69.0 | 186 S A 160 | 69.0 | 196 5
200 | 67.5 | 235 ’8 30 v - 200 | 67.5 | 247 S
= 250 | 67.5 | 283 x
250 | 67.5 | 2656 = - = a0/
315 | 685 | 27.0 £ 315 | 685 | 312 £
] - 400 | 695 | 367 kS
400 1 695 330 z 2 AN s00 | ess | 285 = STOMNA 2o
500 | 698 | 262 < / ‘*'\‘ . 10075 2 630 70‘s 35'9 E 20 / ‘i@ PRLVN)
o & 2, ! . K T -
630 | 706 | 335 K] ZKUSEBNA 4 o0 1710 ass kS | ZKUSEBNA: G
800 | 71.0 | 356 5 AKUSTIKY | 2 . } » AKUSTIKY
1000 | 716 | 464 ==y o = 1000 | 716 | s4.1 | w—
! ! % —IHE— 1250 | 731 | s1.6 | 2 jwk
1250 | 73.1 | 37.8 10 \Z O. 3 . . 10} I — 2t .
1600 | 736 | 447 % s 1600 | 736 | 60.1 3 €p \ﬁ(\
2000 | 737 | 454 O geasrd 2000 | 73.7 | 6456 \/@4,?5'5";514\\%’
2500 | 737 | 380 | i 2500 | 73.7 | 653 Lentns A
- - - : 3150 | 735 | 646 ol T T T T
3150 | 735 | 382 O3 135 250 500 1000 2000 4000 Hz P R T 63 125 250 500 1000 2000 4000 Hz
4000 | 715 | 471 - - e
5000 | 67.4 | 402 Kmitocet 5000 | 67.4 | 57.0 Kmitocet f
VYHODNOCENi PODLE SO 717-2: VYHODNOCENi PODLE ISO 717-2:
alw = 33dB Vézené sniZeni hladiny krogejového zvuku alw = 37dB Vézené snizen hladiny kioZejového zvuku
Vysledky jsou ziskany piisobenim zdroje kro&. zvuku v laboratornich podminkéch. Vysledky jsou ziskany pisobenim zdroje kro¢. zvuku v laboratornich podminkéch.
Evid. &islo: SK-332 Centrum stavebniho inenfrstvi a.s. - Zkusebna akustiky, Evid. &islo: SK-333 Centrum stavebniho inZengrstvi a.s. - zkusebna akustiky
Dat. montéZe:  17. 3. 2003 Zkugebnt laboratof & 1007.5, akreditovand CIA /] Dat. montéZe:  17.3.2003 ZkuSebni laboratoF & 1007.5, nkrec{iwt'-nj an M " 1/
Dat. Zkousky:  24. 3. 2003 Praiski 16, Praha 10 - Hostivai W Dat. zkoudky:  24. 3. 2003 Prazski 16, Praha 10 - Hostivaf Y o
40029 72/29

Vybrané strany protokolu o zkouskdch tézkych plovoucich podlah EPS Rigifloor 4000 ¢. 1330/CS}, a.s.
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Z doposud vydané technicke literatury

o polystyrenovych izolacich vybirame:

L
Rigips

Ploché stiechy

Desky EPS - Spadové desky EPS
Stiedni kafirované dilce Rigiroof

ﬁ Rigips
[

Katalog ,,Ploché stfechy“ obsahuje:

- Zakladni pozadavky platné CSN
730540, v¢. priklad dimenzovani
tepelné izolace z EPS se zapoctenim
tepelnych mostd

« Zakladni skladby plochych strech s EPS

- Skladby stfech s EPS vhodné nad
shromazdovaci prostory a do pozarné
nebezpecnych prostord

« EPS vyrobky pro ploché strechy:

Desky EPS, Spadove desky EPS a Stresni
kasirované dilce Rigiroof

« Zasady a priklady spadovani plochych
stfech pomoci spadovych desek Rigips

- Technologicky postup pokladky
desek, spadovych desek a stresnich
kasirovanych dilc(i Rigiroof

z hlediska pozarni bezpecnosti“

logickym zplisobem dopliuje

predchazejici katalog o detailné

zpracovanou problematiku pozarni

bezpecnosti plochych stfech s penovym

polystyrenem — EPS.

Obsahuje souhrnné zhodnoceni vysledkd

narocnych pozarnich zkousek, znaleckych

posudkd a expertiz

« stfechy s EPS nad shromazdovacimi
prostory

- pouziti v pozarné nebezpecnych pro-
storech

- zajisteni interiéru z hlediska odkapavani

- stfechy s pozarni odolnosti REI 15 na
rozpon 6m

« CAD stavebneé technicke detaily

o

*--:\;r___ ]
. :
Specialni tepelné izolace

imetr, sol ky

[ |
Rigips

Ploché stiechy s EPS

Podklady pro projektovini
z hlediska pozarni bezpeénosti

G-i_u ﬁ’ Rigips

Katalog ,,Ploché stiechy s EPS
- Podklady pro projektovani

Katalog ,,Zatepleni stén a fasad*

obsahuje:

- Zakladni pozadavky platné CSN
73 0540 pro fasady, v¢. prikladl
dimenzovani tepelné izolace z EPS

« Zakladni varianty zatepleni stén

- Redeni pro odstranéni tepelného
mostu prechodu stény na zaklad

« Vngjsi tepelné izolacni kom-
pozitni systémy s EPS (ETICS)
— nejrozsifengjsi systém
zateplovani stén

- EPS materialy pro kontaktni zatepleni:
EPS Fasadni, GreyWall, Silence dB
Plus, Soklové a drenazni desky Rigips

« Technologicky postup montaze ETICS
véetné zakladnich detaill

Katalog ,,Specialni tepelné izolace*

obsahuje:

- Prehled, technické vlastnosti a tech-
nologické postupy aplikace desek pro
oblast soklu a spodni stavby:

— Perimetr
— Soklove desky
— Drenazni desky

- Regeni tepelné izolace soklu u jednovrst-

vych i vrstvenych zateplenych stén

Katalog ,,Rigitherm — systém vnitiniho

zatepleni stén“ obsahuje:

- Predstaveni systému vnitfniho
zatepleni Rigitherm

« Priklad tepelné-technického posouzeni
vnitfniho zatepleni tenkosténnych
betonovych tvarnic

« Postup montaze vnitfniho zatepleni
Rigitherm

Vsechny katalogy obsahuji vzdy komplexni informace o nejdilezitéjsich konstrukcich z hlediska vytvoreni icinné tepelné izolace.
V pfipadé zajmu Vam vyse predstavené katalogy mlzeme zdarma zaslat postou. Staci jen vyplnit objednavkovy formuldf

na www.rigips.cz v sekci Literatura a ceniky. Zde jsou vsechny katalogy také ke stazeni v elektronické podobé (PDF format).
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